
Cisternos renovacija
naudojant Tankdoc trijų 
dalių sistemą.

• Karbiuratoriaus problemos?

• Surūdijęs bakas?

• Nešvarus ?

• Nesandarus?
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F A Q

Prieš atlikdami bet kokius kitus darbus su baku,
pvz., chromavimas, miltelinis dažymas arba

smėliasrove turi būti atlikta prieš renovaciją!

Kitos programos rūdžių šalinimo / neutralizatoriaus

Rūdžių šalinimo tirpalas ne tik visiškai pašalina rūdis iš plieninių rezervuarų, bet ir nuo visų plieninių dalių, kurias galima 
panardinti į šiltą skystį. Tirpalas taip pat neutralizuoja
ankstesnį kaustinį apdorojimą ir sukuria pagrindą (šiurkštinant metalą) vėlesniam galutiniam rezervuaro sandarinimui.

Atsargiai:

Degreaser ir Deruster gali būti naudojami kelis kartus kaip šildymo vonia.
Poveikis skirsis priklausomai nuo užterštumo ar rūdžių laipsnio.
Apytiksliai 5-8 panaudojimai.
Laikyti sandariai uždarytuose plastikiniuose induose, pavyzdžiui, pažymėtame dažų kibirėlyje.
Plieninis riebalų šalinimo įrankis turėtų būti naudojamas tik plieninėms medžiagoms.
Aliuminio/plieno valiklis gali būti naudojamas plienui arba minkštiems metalams, pvz., karbiuratoriams, valyti.

Atkreipkite dėmesį į 2K skiedimą

Į paruoštus 2K bako vidaus dažus galima pridėti specialaus 2K skiediklio. Tai gali būti naudinga apdorojant keletą rezer-
vuarų, toliau apdorojant likusias medžiagas arba net esant aukštai aplinkos temperatūrai vasarą. Skiedimo pridėjimas 
padidina sklandumą. Galima pridėti 5% - 10% sumos. (pvz., įmaišykite 675 g paruoštų 2K talpos vidaus dažų, 35 g 
skiediklio).
Skiedimu taip pat galima valyti ką tik sandarius siūlus arba teptukus ir kitus įrankius.

Daugiau informacijos rasite www.tankdoc.de arba paskambinkite mums, mielai jums padėsime.
O dabar sėkmės renovuojant.
						    
						      Jūsų Tankdoc komanda.

!! !!



PRODUKT APŽVALGA
TANKDOC

Informacija arba užsakymai:
Tel: 09721/473390              //        Cell: 0160/97304455
Email: info@tankdoc.de    //         Web:  www.tankdoc.de

Iki 9 L talpykloje yra:

- 342g valiklis
- 342g Deruster
- 375g 2K-Tankinterior Paint 
su įsk. Rea sprendimas

RESTAURAVIMAS-
     9 LANGELIS

Iki 15 L talpykloje yra:

- 570g valiklis
- 570g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior Paint 
su įsk. Rea sprendimas

  RESTAURAVIMAS-
     15 LANGELIS

Iki 20 L talpykloje yra:

- 800g valiklis
- 800g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior Paint 
su įsk. Rea sprendimas

     RESTAURAVIMAS-
     20 LANGELIS

Iki 45 L talpykloje yra:

- 1070g valiklis
- 1070g Deruster
- 675g 2K-Tankinterior Paint 
su įsk. Rea sprendimas

 RESTAURAVIMAS-
     45 LANGELIS

Iki 80 L talpykloje yra:

- 1070g valiklis
- 1070g Deruster
- 1350g 2K-Tankinterior Paint 
su įsk. Rea sprendimas

 RESTAURAVIMAS-
     80 LANGELIS

Produktai:

- 342 g valiklis plienui (9 l)
- 342 g Deruster / Neutralizacija (9 L)
- 570 g plieno arba aliuminio valiklis (15 l)
- 570 g Deruster / Neutralizacija (15 L)
- 800 g valiklis plienui arba aliuminiui (20 l)
- 800 g Deruster / Neutralizacija (20 L)
- 1070 g plieno arba aliuminio valiklis (45 l)
- 1070 g Deruster / Neutralizacija (45 L)
- 200g 2K-Tankinterior Paint su įsk. Rea sprendimas
- 375g 2K-Tankinterior Paint su įsk. Rea sprendimas
- 675g 2K-Tankinterior Paint su įsk. Rea sprendimas
- 75 g 2K skiediklis
             

Produktų rinkinius taip pat galima įsigyti dėžutėje + 75 g skiediklio

Spalva: šviesiai pilka, rausvai ruda arba juoda
Dirbtuvių dydžius ir esamas kainas rasite parduotuvėje www.tankdoc.de

Čia atvykstate į parduotuvę, kur rasite dar 

daugiau patarimų ir informacijos



ĮSPĖJIMAS!
Bako valiklis, rūdžių valiklis, bako vidaus 
dažai ir reakcijos tirpalas visada laikykite 
užrakintus ir vaikams nepasiekiamoje vieto-
je.
Dirbdami dėvėkite tinkamus apsauginius 
drabužius, gumines pirštines ir apsauginius 
akinius. Laikykitės atokiai nuo uždegimo šal-
tinių ir nevalgykite, negerkite ir nerūkykite. 
Pavojus sveikatai įkvėpus ir patekus ant odos 
bei į akis!
Cheminių nudegimų pavojus!
Patekus ant odos, paveiktas kūno dalis ats-
argiai nuplaukite vandeniu ir muilu. Patekus 
į akis, nedelsiant gerai nuplauti vandeniu 
ir kreiptis į gydytoją. Įvykus nelaimingam 
atsitikimui arba pasijutus blogai, visada 
kreipkitės į gydytoją.

IŠMETIMO PATARIMAI
Aliejiniai chemikalai yra pavojingos atliekos, 
todėl jų negalima išleisti į kanalizaciją ar 
žemę! Atliekos turi būti išmestos į vieti-
nius atliekų šalinimo įrenginius. Talpyklos 
vidaus dažus ir reakcijos tirpalą išmeskite 
laikydamiesi vietinių dažų atliekų taisyklių, 
riebalų šalinimo priemonę ir rūdžių šalinimo 
priemonę galite atskiesti per kanalizacijos 
sistemą. Praskieskite santykiu 1:200 pagal 
miltelių kiekį (pvz., 500 g miltelių praskies-
kite 100 litrų vandens). Tuščias plastikines 
talpyklas išmeskite į geltoną maišelį arba 
tam skirtą konteinerį, o tuščias skardines 
grąžinkite gamintojui.

• Atkreipkite dėmesį į atitinkamą
Įspėjimai apie pavojų ant gaminių



PARUOŠIMO PATARIMAI

Atsukite degalų čiaupą iš bako, kuris buvo 
ištuštintas ir išplautas vandeniu.

Užsandarinkite bako angą kamščiu, guminiu 
kamščiu, tinkamu varžtu arba sandarikliu.

Pasiruoškite:
Skysčiams ruošti ar šildyti: kibirai, maišymo 
strypai, kelioniniai panardinami šildytuvai, 
termometrai.
Norėdami išdžiovinti baką:
plaukų džiovintuvas, šluostės ar pan.
Skysčiams ištuštinti arba laikyti:
kanistras arba kibiras.
Norėdami apsaugoti rezervuaro išorės 
dažus:
Šluostės, folija, lipni juosta, gofruotas karto-
nas.

• Raskite išsamias vaizdo instrukcijas
www.tankdoc.de ir arba „You Tube“ / „Tankdoc“.

KRYPTYS
                             Cisternos renovacija 		
		    su Naudojant Tankdoc  	
	                3 dalių sistemą

1. Valiklis – skirtas Plienui arba 
Alui

2. Deruster – baigtas
Rūdžių šalinimas/neutralizavimas

3. Versiegeln - mit unserem
hochwertigem 2K-Tankinnenlack
• Darbo etapai turi būti atliekami tiksliai! Pirmi-
ausia išvalykite - tada pašalinkite rūdis!

Norėdami apsaugoti išorės dažus, tinka 
gofruoto kartono dėžutė. Išpjaukite rezer-
vuaro angą ir padėkite kartoną ant bako, 
kad iš karto matytumėte, ar neištekėjo 
riebalų šalinimo priemonė arba deruster, 
ar neaptaškyta, ir tai apsaugo nuo dažų 
pažeidimo. Dažai taip pat gali būti apsaugo-
ti kietu vašku.
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1. VALYMAS

Valiklis/riebalų šalinimo priemonė yra koncentruoti milteliai, sumaišomi su šiltu
Vanduo ištirpsta.

Miltelių kiekis apskaičiuojamas atsižvelgiant į bako turinį.
pvz. 38 g x 15 l = 570 g granulių. Didesniems, 30 litrų ar didesniems bakams, užpildoma tik 1/2, 
o tada užpildomas ekspozicijos laikas, kad valiklis veiktų iš abiejų pusių.

• Miltelius suberkite į kibirą, įpilkite 2-3 litrus šilto vandens ir maišydami ištirpinkite. Piltuvu 
supilkite šį mišinį į baką. Tada užpildykite baką karštu vandeniu
Užpildykite iki kraštų arba kaip apskaičiuota.

• Leiskite valikliui (šarmui) veikti mažiausiai 30–60 minučių arba ilgiau, atsižvelgiant į jo nešva-
rumą. Riebiems sluoksniams (dvitakčiams varikliams) leiskite valikliui šiltai veikti apytiksliai. 4 
valandos.

• Jei negalite naudoti panardinamojo šildytuvo, tiesiog įpilkite 75°C vandens.

• Ekspozicijos metu skysčio temperatūra turi būti nuo 60°C iki 75°C. Norėdami tai padaryti, 
pakabinkite panardinamą šildytuvą (pvz., nedidelį kelioninį panardinamą šildytuvą) į baką arba 
talpyklą su tinkamu šilumos šaltiniu, kad būtų šilta iš išorės. Patikrinkite temperatūrą termome-
tru.

• Minimali darbo temperatūra turi būti 60°C.

• Pasibaigus ekspozicijos laikui, ištuštinkite baką. Valymo tirpalas pažymėtame kibirėlyje!

• Valymo skystį galima pakartotinai naudoti 5–8 bako valymui, atsižvelgiant į jo nešvarumą.

• Kelis kartus išskalaukite tuščią baką vandeniu.

Jei valymo rezultatas dar nepatenkinamas, valymo procesą reikia tęsti
pasikartoti.



2. DUŽIŲ NUŠALI-
NIMAS

Rūdžių valiklis yra koncentruoti milteliai, sumaišomi su šiltu vandeniu
yra ištirpęs.

Milteliai apskaičiuojami atsižvelgiant į bako turinį.
pvz. 38 g x 15 l = 570 g granulių. Didesniems, 30 litrų ar didesniems bakams, užpildoma tik 1/2 ir tada pripildo-
ma
ekspozicijos laikas, kad valiklis veiktų iš abiejų pusių.

• Miltelius suberkite į kibirą, įpilkite 2-3 litrus šilto vandens ir maišydami ištirpinkite. Piltuvu supilkite šį mišinį į 
baką. Tada užpildykite baką karštu vandeniu
Užpildykite iki kraštų arba kaip apskaičiuota.

• Palikite rūdžių šalinimo priemonę (rūgštį) veikti mažiausiai 30-60 minučių arba ilgiau, priklausomai nuo rūdžių.
Jei rezervuarai labai aprūdiję, leiskite rūdžių valikliui veikti maždaug. 4 valandos.

• Jei negalite naudoti panardinamojo šildytuvo, tiesiog įpilkite 75°C vandens.

• Ekspozicijos metu skysčio temperatūra turi būti nuo 60°C iki 75°C. Norėdami tai padaryti, pakabinkite 
panardinamą šildytuvą (pvz., nedidelį kelioninį panardinamą šildytuvą) į baką arba talpyklą su tinkamu šilumos 
šaltiniu.
laikyti šiltai iš išorės. Patikrinkite temperatūrą termometru.

• Minimali darbo temperatūra turi būti 60°C.

• Pasibaigus ekspozicijos laikui, ištuštinkite baką. (skystį reikia nupilti šiltą!)
Valymo tirpalą laikykite pažymėtame kibire!

• Rūdžių šalinimo skystis tinka nuo 5 iki 8 bako rūdžių šalinimo, priklausomai nuo rūdžių kiekio
Tuščią baką kelis kartus išskalaukite šaltu vandeniu ir nedelsdami išdžiovinkite plaukų džiovintuvu.
Ventiliatoriaus šildytuvas, karšto oro pistoletas. Jei reikia, išpūskite suslėgtu oru.

Rūdžių valiklis taip pat pašalina storus rūdžių sluoksnius ir sukuria gelsvai rudą spalvą ant pašalinto rūdžių 
paviršiaus.
Jei paviršius labai birus, dulkėtas ir gelsvas, pakartokite 1 ir 2 veiksmus.



PARUOŠIMAS
UŽPLOMBUOTI

Produkto aprašymas

• Spalva: šviesiai pilka, rausvai ruda arba juoda (sudėtyje nėra formaldehido)
• Pagrindas: 2 komponentų epoksidinė derva
• Apdorojimas: Aplinkos temperatūra nuo 10°C iki maks. 28°C
• Paviršius: elastingas ir lygus, atsparus visiems žinomiems degalams, alyvoms, vandeniui, skiestiems šarmams/
rūgštims, alkoholiams, hidraulinei alyvai atsparus, akrilu ir Galima nudažyti sintetinės dervos laku.

Maišymo santykis: 4:1 masės dalis

(pvz., sumaišykite 200 g bako vidaus dažų su 50 g reakcijos tirpalo).

2K bako vidaus dažų išeiga apytiksliai. 375g = 2 x 9 litrai; 675g = 2 x 15 litrų bakai

2K talpos sandariklis taip pat idealiai tinka gruntui, jis yra atsparus karščiui iki 110°C.

Kai bakas buvo apdorotas bako valikliu ir bako nukalkinimo priemone, naudokite vieną
Leiskite išdžiūti vieną dieną. Prieš sandarinimą bakas turi būti sausas ir be alyvos, riebalų, dulkių ir apnašų.

Svarbu!!

Pirmiausia gerai išmaišykite bako vidaus dažų skardinės turinį (4 svorio dalys).

Reakcijos tirpalo talpyklos turinį gerai sukratykite (1 masės dalis). Reakcijos tirpalo turinį supilkite į bako vidaus dažų 
skardinę ir gerai išmaišykite abu komponentus (3–5 minutes), kad abu komponentai susijungtų 100%. Dabar bako 
vidaus dažai yra paruošti naudoti.

Apdorojimo laikas yra 8-12 valandų, kad būtų galima sandarinti du kartus. Tada jis kietėja skardinėje.



3. UŽPLOMBUOTI

a) Pirmasis antspaudas

• Pirmiausia uždarykite visas bako angas (išskyrus pildymo angą) kamščiais,
Guminiai kamščiai, tinkami varžtai arba apvyniokite sandarinimo juosta.
• Į baką supilkite paruoštus bako vidaus dažus. Užklijuokite užpildymo angą lipnia juostele
Užsandarinkite arba naudokite seną bako dangtelį. Kai naudojamas originalus bako dangtelis
Įdėkite foliją tarp jų, kad apsaugotumėte dangčio sandariklį.
• Lėtai pasukite baką dažų tekėjimo kryptimi, kad padengtumėte tolygų dažų sluoksnį.
Dažų mišinys turi tekėti per visas vidines bako sieneles.
Paprastai pakanka vos kelių minučių (apie 5-15 minučių).
• Tada maždaug išjunkite baką. 10 minučių, kad pašalintų dažų perteklių
gali surinkti šalia išleidimo angos, ištraukite kištuką ir sandariklį
leiskite jam sutekėti atgal į dažų skardinę. Dažai gali tekėti maždaug. 60–160 minučių, štai taip
Įsitikinkite, kad nesusikaupia dažų perteklius; tai priklauso nuo aplinkos temperatūros ir sluoksnio storio.
• Kai dažai nebeišteka iš bako, keletą kartų atidarykite baką tekėjimo kryptimi
pasukti į skirtingas puses. Kad susidarytų kuo tolygesnis sluoksnis.
• Vėl uždarykite dažų skardinę ir laikykite vėsioje vietoje.
• Palikite baką 3–4 valandas, kad pirmasis sluoksnis šiek tiek išdžiūtų
gali ir yra imlus antram sluoksniui.

b) Antrasis antspaudas

• Dar kartą gerai išmaišykite bako dažus ir supilkite juos į baką ir pakartokite a) veiksmą).

Dar kartą atkreipkite dėmesį į sluoksnio storį ir takumą!



DŽIOVINIMAS
TAKAS

Kai užtepti bako vidaus dažai pasieks pradinį stiprumą, baką uždenkite
Padėkite užpildymo angą žemyn, kad išdžiūtų. Bako dangtelis turi būti nuimtas.
Džiūvimo laikas yra apytiksliai. 8-10 dienų. Tada jis vėl visiškai paruoštas naudojimui.

Džiūvimą galima pagreitinti kaitinant iki ne daugiau kaip 80°C po vienos valandos. Tačiau natūralus džiovi-
nimas yra geresnis dėl tolygaus skersinio susiejimo.

Per 8 džiovinimo dienas būtų pravartu vėdinti baką, nes jis yra beveik ertmėje, kurioje nevyksta oro mai-
nai.

Sandarinimas gali būti atliekamas trečią kartą per 8 valandų apdorojimo laiką arba po 8 dienų džiūvimo.

Renovuotų rezervuarų sandėliavimas

Į baką benzino vėl pilkite tik po 8-10 dienų džiūvimo.
Sandariklis turi susiliesti su benzinu ne vėliau kaip per šešis mėnesius, kad išliktų elastingas.

Patarimai, kaip „ištuštinti likučius“
Kai kurie bakai turi pertvaras arba iškyšas. Tai reiškia, kad bake lieka per daug vidaus dažų pertekliaus. 
Galite naudoti vienkartinį švirkštą, virš kurio užstumiama tinkama kuro žarna
dažų perteklių galima pašalinti iš bako.

Įsitikinkite, kad sandarinimo sluoksnis rezervuare būtų kuo plonesnis. Sluoksniams, kurių storis dides-
nis nei 0,5 mm, kyla įtrūkimų pavojus.



Aliuminio valiklis

Valant bako vidų atliekama tokia pati procedūra kaip ir plieniniam bakui.
Tinka: aliuminiui, minkštiems ir spalvotiesiems metalams, liejimui slėginiu būdu, variui, alavui, cinkui, plastikui, GRP
ir plieno. Aliuminio valiklis yra koncentruoti milteliai, ištirpinami šiltu vandeniu.
38 g yra maždaug 1 litras. Jis valo, nuriebalina ir pašviesina aliuminį.

Naudojimas panardinamoje vonioje:

• Pavyzdžiui, į tinkamo dydžio indą įdėkite 570 g granulių, 15 litrų vandens (temperatūra
apytiksliai 50°C – 65°C).
• Valomas dalis įdėkite į vidų.
• Poveikio trukmė priklauso nuo užterštumo laipsnio. Esant dideliam užteršimui,
Pakartokite procesą.
• Taip pat aliuminio valiklis gali būti naudojamas naudojant purškimo buteliuką arba su šluoste arba
Užtepkite kempinę. Galima naudoti ir ultragarsinėje vonioje.
• Aliuminio valiklis gali būti naudojamas kelis kartus, kol jis tampa neveiksmingas.
• Ekspozicijos laikas čia yra 5-15 minučių.
• Tada nuplaukite dalis švariu vandeniu ir nedelsdami gerai išdžiovinkite plaukų džiovintuvu arba karštu oru.

Paraiška dėl rezervuaro atnaujinimo:

Granules suberkite į kibirą, užpilkite 2-3 l šilto vandens ir maišydami ištirpinkite.
Piltuvu supilkite šį mišinį į baką. Tada su karštu
Užpildykite baką vandeniu iki kraštų.
Leiskite valikliui veikti 5–15 minučių, priklausomai nuo jo nešvarumo.
Ekspozicijos metu skysčio temperatūra turi būti 50°C – 65°C.
Norėdami tai padaryti, pakabinkite panardinamą šildytuvą (pvz., mažą kelioninį panardinamą šildytuvą) į baką arba 
naudokite tinkamą.
Šilumos šaltinis, kad konteinerio temperatūra būtų palaikoma iš išorės. Su termometru
patikrinti.
Pasibaigus ekspozicijos laikui, ištuštinkite baką.
Tuščią baką kelis kartus gerai išskalaukite švariu vandeniu ir nedelsdami naudokite plaukų džiovintuvą arba
Išdžiovinkite karštu oru. Jei valymo rezultatas dar nėra patenkinamas,
Valymo procesas turi būti kartojamas.



TANKDOC, Braunstrasse 3, 97464 Niederwerrn

Tel.: 09721/473390, Mobil.: 0160/97304455

Email: info@tankdoc.de, Web: www.tankdoc.de

              Tankdoc_ug                    +49 (0)9721 47 68 437                             Tankdoc

Ačiū už jūsų užsakymą!


